Тестування з курсу «Технологія конструкційних матеріалів»

Модуль 1
1. Які речовини називаються аморфними:

1) які мають низьку температуру плавлення;

2) в яких впорядковане розташування атомів;

3) які мають об'ємноцентровану кристалічну решітку;

4) в яких атоми розташовані хаотично;

5) які є анізотропними.

2. Назвіть відомого українського вченого в галузі металознавства:

1) Менделєєв Д.І.;

2) Аносов П.П.,

3) Патон Б.Є;

4) Ломоносов М. В;

5) Чернов Д.К. 
3. Що таке алотропія?
1) здатність метала при постійній температурі змінювати свою будову;
2)   здатність метала  збільшувати об'єм кристалічної решітки;
3)  здатність метала змінювати  колір кристала при охолодженні;
4) здатність метала руйнуватися під дією ударних навантажень;
5) здатність деяких металів змінювати свою кристалічну будову при зміні температури
4. Назвіть спосіб одержання дрібною зерна:
1) модифікація;
2) нагрівання метала,
3) окислення;
4) зниження швидкості охолодження;
5) проведення магнітної обробки.
5. Що називається кристалізацією металів?

1) утворення кристалів невеликих розмірів;

2) процес переходу метала із рідкого стану в твердий;

3) обробка кристалів тиском;

4) процес переходу метала із твердого стану в рідкий;

5) утворення кристалів великих розмірів.

6. Вкажіть, що таке «дендрит» :

1) кристал, що утворюється при обробці тиском;

2) зерна, які мають волокнисту структуру;

3) метал, який мас низьку температуру плавлення;

4) кристал, який маг деревовидну форму;

5) сплав метала з неметалом.

7. Дайте визначення поняттю «щільність упаковки атомів» 
1) відстань між центрами атомів;
2) кількість атомів, які належать кристалічній решітці;
3) розміри атомного діаметра;
4)
відношення об'єму,  зайнятого атомами, до всього  об'єму решітки;

5)
кількість електронів у решітці.
8. Дайте визначення терміну «кристалічна решітка метала»:

1) кристал, який має форму куба з електронним газом;

2) кристал, який має форму призми з атомами;

3) кристал, який має форму піраміди;

4) просторова сітка, у вузлах якої розташовані іони;

5) просторова сітка, у вузлах якої розташовані електрони

9. Вкажіть, який зв'язок мають атоми кристалів:

1) полярний;

2) іонний;

3) металевий;

4) ковалентний;

5) вільний.

10. Назвіть вченого, який відкрив закон кристалізації:

1) Бочвар А.А.;

2) Одінг І.А.;

3) Бенардос Н.Н.;

4) Тамман І'.;

5) Чернов Д.К.

11. Які відкриття зробив Д.К. Чернов?

1) встановив температуру плавлення заліза;

2) відкрив тайну булата;

3) встановив густину свинцю;

4) відкрив критичні точки в сталі;

5) вперше застосував металографічний мікроскоп.

12. Надайте визначення поняттю «період решітки» :

1) довжина ребра решітки

2) відстань між центрами двох атомів;

3) площа, яку займають атоми в решітці;

4) форма кристалічної решітки;

5) координаційне число решітки.

13. Яку кількість електронів мають метали на зовнішній електронній оболонці?

1) до 2-х;

2) до 4-х;

3) до 6 - ти;

4) до 8 - ми;

5) до 10-и.

14. Поясніть, які електрони називаються валентними:

1) які належать усім атомам кристала;

2) які належать окремим атомам;

3) які мають невисоку густину;

4) які здатні змінювати своє розташування
5) які мають високий заряд,

15. Назвіть спосіб, який дозволяє в сотні і тисячі разів підвищувати міцність метала:

1) проведення обробки металів холодом;

2) виготовлення металів без дефектів кристалічної будови;

3) зменшення кількості шкідливих домішок;

4) виготовлення металів з низьким коефіцієнтом лінійного розширення;

5) проведення високотемпературного загартування.

16.  Вкажіть, яка властивість метала не є фізичною
1) колір;
2) густина;

3) електропровідність;
4) шорсткість;
5) магнітні властивості.
17.
Вкажіть, яка властивість метала не належить хімічним:
1) окислення;
2) теплопровідність;
3) розчинність;
4) корозійна стійкість;
5) жаростійкість.
18.
Вкажіть, яка  з перелічених  властивостей  металів не відноситься до механічних

1) міцність;
2) твердість;
3) пружність;
4) пластичність;
5) усадка.
19. Дайте визначення в'язкості металу:

1) властивість не руйнуватися при повільному навантаженні;

2) властивість витримувати ударні навантаження не руйнуючись;

3) властивість відновлювати форму після зняття навантаження;

4) властивість опиратися навантаженню;

5) властивість перешкоджати вдавленню іншого тіла.

20.  Дайте визначення пластичності метала:
1) здатність метала деформуватися під дією зовнішня сил без руйнування;
2) здатність метала пружно деформуватися;
3) здатність перешкоджати проникненню інших тіл;
4) здатність метала протистояти зношенню;
5) здатність метала витримувати ударні навантаження
21.  Вкажіть, якою величиною характеризується пластичність метала:
1) межею міцності;
2) межею пружності;
3) відносним видовженням і звуженням;
4) ударною в'язкістю;
5) відносним відхиленням.
22. Щоб визначити твердість за Брінеллем необхідно завчасно вибрати:

1)  навантаження, час витримки, конус
2) твердомір ТШ і час витримки;
3) навантаження, алмазний конус, твердомір;
4) твердомір ТК і діаметр кульки;
5)
навантаження,  діаметр  кульки,  час витримки.

23. Якщо твердість метала за Роквеллом НRС50, то яка приблизно буде межа міцності [image: image2.png]


в (МПа):

1)  500 МПа;
2)  1000 МПа;
3) 1500 МПа;
4) 2000 МПа;

5) 3000 МПа.
24. Якщо твердість за Брінеллем дорівнює НВ = 1000 МПа, то якою буде твердість за Роквеллом (НRС):

1)  НRС 10;
2) НRС 20;
3) НRС 30;
4) НRС 40;
5) HRC 100
25. Який існує зв’язок між твердістю за Брінеллем (НВ) та межею міцності σв сталі? 

1) σв = 0,1 НВ; 

2) σв = 0,2НВ; 

3) σв = 10 НВ; 

4) σв = 0,4 НВ; 

5) σв = 100НВ.

26. Вкажіть, які переваги має спосіб визначення твердості за Роквеллом перед Брінеллем?

1) деталі, що випробовуються мають великі розміри;

2) можна визначити твердість всіх металевих сплавів;

3) визначення вимірювань математичними методами;

4) не треба обирати умови дослідження;

5) точність визначення.

27. Вкажіть, що таке міцність металу:

1) здатність змінювати форму під дією навантаження;

2) здатність не деформуватися;

3) здатність відновлювані форму після припинення дії навантаження;

4) здатність не руйнуватися та не змінювати форму при механічних діях;

5) здатність  протистояти   проникненню в нього будь якого іншого тіла.

28. Надайте визначення терміну «витривалість металу»:

1) здатність металу зберігати залишкову деформацію;

2) здатність металу не зношуватись у процесі роботи;

3) здатність металу не руйнуватись під впливом знакозмінних навантажень;

4) здатність металу поновлювати свою форму після завершення впливу сил;

5) здатність металу зберігати розміри.

29. Вкажіть, які випробування  метала називають статичними?

1) при яких метал, що випробовується знаходиться під дією постійної температури;

2) при яких метал, що випробовується знаходиться під дією постійного навантаження;

3)  при яких метал, що випробовується підлягає нагріванню;

4) при яких метал штампують;

5) при яких метал гартують.

30. Вкажіть, які випробуваним метала є динамічними:

1) які супроводжуються окисленням метала;

2) при яких метал, що випробовується знаходиться під дією постійного навантаження;

3) які супроводжуються збільшенням розмірів зразка;

4) які супроводжуються збільшенням твердості;

5) при яких метал, що випробовується підлягає ударним навантаженням.

31. Якою величиною характеризується пластичність металу?

1) відносним видовженням;

2) твердістю;

3) ковкістю;

4) межею міцності;

5) в'язкістю.

32. Вкажіть, яка властивість метала не належить технологічним:

1) прогартовування;

2) рідиноплинність;

3) зварюваність;

4) в'язкість;

5) оброблюваність різанням.

33.  Яку кристалічну решітку має залізо при температурах від 0°С до 910°С?

1) об'ємноцентрований куб; 
2)  гранецентрований куб;
3) гексагональну;
4) кубічну просту; 
5) тетрагональну.
34. Два метали мають рівні значення міцності, але різні значення пластичності. Який з них краще використати при виготовленні пружини?

1) із більшим значенням пластичності;

2) із меншим значенням пластичності;

3) це не має значення;

4) із більшим значенням твердості;

5) із меншим значенням твердості.
35. Для   виготовлення яких виробів не використовують маломіцні метали? 

1) заклепка;

2) болт;

3) вісь;

4) рельс;

5) корпус.

36. Вкажіть, який метал належить до групи чорних
1) мідь;
2) нікель; 
3) свинець;
4) срібло;
5) алюміній.
37. Назвіть матеріал, з якого виготовляють підшипники  ковзання:

1) високовуглецева сталь;
2) цинк;
3) тверді сплави;
4) фрикційні сплави;
5) бабіт.
38. Вкажіть,  що називається сталлю?
1) сплав заліза з цинком;
2) сплав нікелю з хромом; 
3) сплав заліза з вуглецем;
4) сплав міді з кремнієм;
5) сплав заліза з сіркою.
39. Вкажіть який сплав називається латунню
1) сплав алюмінію з міддю;
2) сплав міді з свинцем;
3) сплав міді з цинком;
4) сплав цинку з бронюю;
5) сплав міді з кадмієм.
40.
Вкажіть основний метал, що входить до складу бронзи?
1) олово;
2) залізо;
3) нікель;
4) мідь;

5) свинець.
41.
Вкажіть, які основні елементи входять до складу дюралюмінію?

1) олово і алюміній;
2) алюміній і залізо;
3) алюміній і кремній;
4) алюміній і мідь;
5) алюміній і титан.
42.
Вкажіть, що з себе являє силумін?
1) сплав алюмінію з залізом;
2) сплав алюмінію з кремнієм;
3)  сплав алюмінію з міддю;
4) сплав латуні з кремнієм;
5) сплав міді з оловом.
43. В якому з перелічених чавунів весь вуглець знаходиться у зв'язаному стані у вигляді цементиту?

1) білому;
2) сірому;
3) ковкому;

4) половинчастому;
5) високоміцному.
44. Чим пояснюються високі антифрикційні властивості олов'янистих бронз?

1) високі міцність та твердість;
2) малий коефіцієнт тертя;
3) добра ковкість;
4) висока температура плавлення;
5) високий коефіцієнт тертя.
45.
Як змінюються властивості сталі при підвищеній кількості вуглецю?

1) підвищується твердість;
2) підвищується пластичність;
3) знижується міцність;
4) знижується твердість;
5) знижується крихкість.
46. Що означають цифри в позначенні сплаву Л63?
1) кількість цинку;
2) кількість міді;
3) кількість бронзи;
4) кількість алюмінію;
5) кількість свинцю.
47. Яка корозія  називається електрохімічною?
1) якщо відсутня рідина-електроліт;
2) якщо з'являється електричний струм;
3) якщо метали не розчиняються в електроліті;
4) якщо відсутня поява електричного струму;
5) якщо в електроліт переходять лише негативно заряджені іони.
48. Поясніть  механізм  протікання хімічної корозії?
1) на поверхні металу утворюються тріщини;
2) з'являється в поверхневому шарі постійний струм;
3)
на поверхні  металу утворюються хімічні сполуки, найчастіше плівки оксидів;

4)  процес подібний до міжкристалітної корозії;
5) на поверхні металу утворюються механічні суміші. 
49. Що називається корозією металів і сплавів?
1) відновлення металів і сплавів під впливом зовнішнього середовища;
2) руйнування металів і сплавів під впливом зовнішнього середовища;
3) процес взаємодії між атомами чистого металу;
4) руйнування металів в середовищі інертних газів;
5) процес відновлення чистих металів із сплавів.

50. Яка корозія не є хімічною?

1) якщо на метал діє бензин або технічне масло;
2) якщо утворюються хімічні сполуки;
3) якщо на метал діє смола, нафта;
4) якщо не з'являється електричний струм;
5) якщо відбувається хіміко-термічна обробка деталі. 
51. Потенціал якого елемента прийнято вважати рівним нулю? 

1) золото;

2) срібло;
3) мідь;
4) водень;
5) цинк.

52 . Поясніть які з неметалевих покриттів не застосовуються для захисту від корозії?

1) фарби;
2) лаки;
3) емалі;
4) гума; 

5) фанера.
53.
Які з перелічених методів оцінки корозії металів не є кількісними?

1) визначення механічних властивостей металів;
2) електрохімічні виміри;
3) вивчення хімічного складу електроліту;
4) визначення швидкості корозії об'ємним способом;
5) визначенням швидкості корозії ваговим способом.
54. Який з перелічених способів нанесення металевих покриттів не є захисним від корозії? 

1) гарячий;

2) гальванічний;
3) дифузійний;
4) металізація (розпилення);
5) гумування
55. Чим пояснити, що чисті метали мають більш високу корозійну стійкість ніж сплави?

1) вони мають більш високу теплопровідність;
2) тому що вони є однофазними;
3) вони мають високу електропровідність;
4) тому що вони неоднорідні, тобто складаються з декількох фаз;
5) вони мають більш високу температуру плавлення.
56. Які з перелічених способів не є захистом металевих виробів від корозії?

1) металеві покриття;
2) хімічні покриття;
3) електрохімічний захист;

4) намагнічування металу;

5) неметалеві покриття.
57. Які з перелічених методів оцінки корозії металів не є якісними?

1)  зовнішній огляд металу після впливу на нього зовнішнього середовища;

2) випробування на звук;
3) випробування на вигин;

4) металографічні дослідження;
5) вороніння і фосфатування.
58. При утворенні гальванічної пари який з елементів є анодом?
1) з більш високим потенціалом;
2) який додатково прикріплюють до виробу;
3) той, що має більш високу температуру плавлення;
4) з більш низьким потенціалом;
5) той, котрий має більш низьку електропровідність. 
59. Яким методом виготовляють дереволокнисті плити (ДВП)?

1) відливом на сітці деревинної маси;

2) гарячим пресуванням деревинних частинок з в’яжучою речовиною;

3) пресуванням стружки з добавкою смоли;

4) відливом синтетичних волокон з добавкою клею;

5) обклеюванням шпоном багатошарових деревинних щитів.

